Stanovenie chemickej odolnosti - Skúška podľa DIN EN ISO 10545-13. Dlaždice vyrobené u nás sú testované, aby vydržali skúšaný roztok takto:
• Opatrenie domácnosť:
Roztok chloridu amónneho 100 g / l
• Soli pre bazény:
Roztok chlórnanu sodného je 20 g / l, pripravený technicky čistý chlórnan sodný, ktorý obsahuje asi 13% aktívneho chlóru.
• Kyseliny a zásady:
Zlá koncentrácia (L):
• roztok kyseliny chlorovodíkovej 3% pripravené z koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej (p = 1,19 g / ml)
• kyselina citrónová roztok 100 g / l,
• roztok hydroxidu draselného 30 g / l.

             Silná koncentrácia (H):
• roztok kyseliny chlorovodíkovej 18% pripravené z koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej (p = 1,19g / ml)
• Roztok kyseliny mliečnej 5%
• roztok hydroxidu draselného, bola 100 g / l.

Norma neposkytuje pre štúdium odolnosti voči hydroxidu sodného NaOH
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